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Jackon © 06-2018

LIMING AV JACKON FIBERSEMENTPLATER PA EPS/XPS

Bruk et sementbasert, fleksibelt fliselim for & lime Jackon Fibersementplater pa EPS og
XPS. Det er viktig a alltid folge limprodusentens anvisninger. Vurder om temperaturen er
riktig, det bar ikke veere for kaldt eller for varmt. Unnga direkte sollys (ref. limprodusenten).

Veiledning

P Maksimal lengde pa platene: 1200 mm.

P Maksimal hgyde pa platene: 600 mm (Ringmur).

P Begynn med & rubbe overflaten pa EPS/XPS. Bruk en stalbgrste, tennene pa en sag
eller grovt sandpapir pa et pussebrett.

b Etter at veggen er rubbet kostes den ren for lgse partikler fgr limet pafares.

P> Husk primer pa fibersementplaten (falg produsentens anvsininger).

b Pafer lim med tannsparkel pa begge flater.

b Las eller legg press pa fibersementplaten under herding.

b Fuge vertikale plateskjgter med fleksibel utendars fugemasse/fugelim.

Malkesimal Ptaketew\g;cie: 1200 pam
Malkesimal FLQEQh¢jd€: £00 pm
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